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BS:  Kleinrammkernbohrung
(d = 40-80 mm)

RS: Sondierung mit der
Schweren Rammsonde DPH-15
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Zeichenerklärung:

BK
BS
SCH

w
Ic

Rammkernbohrung
Kleinrammkernbohrung
Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt
Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer und Entnahmetiefe

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2    RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-   

cu Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)

Grundwasser eingespiegelt (Ruhewasserstand)
a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt

   e. GW

   
GOF Geländeoberfläche

GOK Geländeoberkante
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Projekt: Neubau eines Bürgerhauses

Am Sportplatz 

Schutterzell

Projekt-Nr.: 20208/R-JB

Labor-

Nr.

nach nach nach wn wL wP IP Ic

[m] DIN 4022 DIN 18196 DIN 18300 [%] [%] [%] [%]

BS1 0,55-0,80 GP 01 TL 20,4 30,0 16,1 13,9 0,69

BS2 0,55-1,00 GP 02 G, s, u GU*

BS4 1,50-2,10 GP 03 G, s, u' GU

1)
 SP: Sonderprobe, GP: gestörte Probe, MP: Mischprobe

Zustands-

zahl

Laboruntersuchungen 

tiefe art
1)

Entnahme- Bodenbe-

zeichnungAufschluss

Boden-

gruppe

Ausroll-

grenze

Plastizi-

tätszahl 

Boden-

klasse

Fließ

grenze 

natürlicher 

Wasser-

gehalt

A
n
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20208-G-Anlage 3.1_DIN
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Labor-Nr.:

Signatur:

Entnahmestelle:

Tiefe [m]:

U/Cc:

Anteile (T/U/S/G) [%]:

Bodenart (DIN 4022):

Bodengruppe (DIN 18196):

02

BS2

0,55-1,20

-/-

 - /16.8/27.4/55.8

G, s, u

GU*

03

BS4

1,50-2,10

60.5/5.3

 - /6.1/20.8/73.2

G, s, u'

GU

Bemerkungen:

Bearbeiter:  Grether/ Sinn Datum:  12.04.2021

20208-G-Anlage 3-2_02-03.kvs
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Plastizitätsdiagramm
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Wassergehalt w =  20.4 %
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L
 =  30.0 %

Ausrollgrenze w
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 =  16.1 %

Plastizitätszahl I
P
 =  13.9 %

Konsistenzzahl I
C
 =  0.69 

Labor-Nr.:  01

Entnahmestelle:  BS1

Tiefe [m]:  0,55-0,80

Bearbeiter:  Grether

Datum:  12.04.2021

Ingenieurgruppe Geotechnik

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Tel.: (0 76 61) / 93 91-0; Fax: (0 76 61) / 93 91-75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P DIN 18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt:

Projekt-Nr.:

Schutterzell

20208/R-JB

Anlage 3.3

Neubau Bürgerhaus

Am Sportplatz

Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch

Datei: 20208-01



Entnahmestelle:

Labor-Nr.:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

Entnahmestelle:

Labor-Nr.:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

Entnahmestelle:

Labor-Nr.:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

Entnahmestelle:

Labor-Nr.:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

BS1

01

341.95

312.89

170.10

29.06

142.79

20.35

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Bestimmung des Wassergehaltes

Geotechnische Erkundung und Untersuchung

DIN EN ISO 17892-1

Neubau Bürgerhaus

Am Sportplatz

Schutterzell

20208/R-JB

Anlage 3.4

Laborversuche an Bodenproben

Ingenieurgruppe Geotechnik

Hintner •  Renk •  Scherzinger •  Wunsch

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Tel.: (0 76 61) 93 91-0, Fax: (0 76 61) 93 91-75

DIN EN ISO 17892-1

Projekt:

Projekt-Nr.:

   

20208-01Datei:

Grether 14.04.2021Bearbeiter: Datum:

   



Projekt: Neubau eines Bürgerhauses

Am Sportplatz

Schutterzell

Projekt-Nr. 20208/R-JB

Oberboden Schwarzdecke Auffüllung Decklage
verschluffte 

Rheinkiese
Rheinkiese

Zusammensetzung

GU, TL, TM TL, TM GU*,GT, GT* GW, GI, GE, GU

< 10 / < 5 < 10 / < 5 < 20 / < 5 < 20 / < 5

1,7 - 2,3 1,7 - 2,0 1,9 - 2,1 2,0 - 2,3

5 - 30 15 - 35 i. d. R. 4 - 5 i. d. R. 4 - 10

i. d. R.              

0,15 - > 0,65
--- 0,35 - 0,65 0,65 - > 0,85

weich - 

steif/halbfest

weich - 

weich/steif

Feinkornanteil: 

weich
---

0,5 - > 1,0 0,5 - 1,0
Feinkornanteil: 

0,5 - 0,75
---

7 - 40 7 - 40
Feinkornanteil:   

7 - 40
---

20 - 200 20 - 200
Feinkornanteil:  

20 - 60
---

< 2 < 2 < 2 < 2

1
3-5                        

2

4, bei 

Ausfließen: 2
3 - 5 3 - 5

n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

---

> Z2                    

(s. Anhang A),         

s. Hinweis

--- --- --- ---

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)
: s. Erläuterungen n. b. = nicht bestimmt

Hinweis: Orientierender Wert! Bei einer weitergehenden, vertiefenden Beprobung kann eine Abweichung von der angegebenen 

Einstufung nicht ausgeschlossen werden

undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²]

Wassergehalt w [%]

Bodenklassen DIN 18300 
2)

organischer Anteil [%]

Plastizitätszahl IP [%]

Einbaukonfiguration/Materialqualität nach 

VwV Boden (2007) 
6)

Konsistenz [-]

Bezogene Lagerungsdichte ID [-]

Konsistenzzahl Ic [-]

Einbaukonfiguration/Materialqualität nach 

RC Erlass (MU 2004) 
7)

Steinanteil/Blockanteil [Massen-%]

Maßgebende Angaben zu Bodenschichten/Homogenbereichen nach 

VOB 2019 (z. T. Erfahrungs- bzw. Schätz-/Literaturwerte)

Schichtunterkante [m u GOK]

Dichte [t/m³]

Homogenbereich/Schicht

Bodengruppen nach  DIN 18196 
1)

s. Anlage 2

s. Abschn. 3.2

A
n

la
g

e
 4

.1

20208-G Anlage 4.1-4.2, 18300



1)
 Bodengruppen nach DIN 18196:

GE: enggestufte Kiese

GW: weitgestufte Kies-Sand-Gemische Für Lockergestein Zusatzklasse S bei Steinen und Blöcken:

GI: intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische S1: Steine (63-200mm) bis 30 Vol.%

SE: enggestufte Sande S2: Steine (63-200mm) über 30 Vol. %

SW: weitgestufte Sand-Kies-Gemische S3: Blöcke (200-600mm) bis 30 Vol. %

SI: intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische S4: Blöcke (200-600mm) über 30 Vol. %

GU,GU*: Kies-Schluff-Gemische Für Klasse F: Fels

GT,GT*: Kies-Ton-Gemische FZ1: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20 N/mm²

SU,SU*: Sand-Schluff-Gemische FZ2: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20-50 N/mm²

ST,ST*: Sand-Ton-Gemische FZ3: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 50-100 N/mm²

UL: leicht plastische Schluffe FZ4: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 100-200 N/mm²

UM: mittelplastische Schluffe FD1: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20 N/mm²

UA: ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff FD2: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20-50 N/mm²

TL: leicht plastische Tone FD3: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 50-100 N/mm²

TM: mittelplastische Tone FD4: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 100-200 N/mm²

TA: ausgeprägt plastische Tone Für Lockergesteine, Klasse L:

OH: grob-, gemischtkörnige Böden m. humosen Beimengungen LN: nicht bindige Böden

OU: Schluffe mit organischen Beimengungen LNE1: enggestuft, locker, Feinkorn bis 15 %

OT: Tone mit organischen Beimengungen LNE2: enggestuft, mitteldicht, Feinkorn bis 15 %

HN: nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus) LNE3: enggestuft, dicht, Feinkorn bis 15 %

HZ: zersetzte Torfe LNW1: weit- oder intermittierend gestuft, locker, Feinkorn bis 15 %

LNW2: weit- oder intermittierend gestuft, mitteldicht, Feinkorn bis 15 %

LNW3: weit- oder intermittierend gestuft, dicht, Feinkorn bis 15 %

LN1: locker, Feinkorn über 15 %

1: Oberboden LN2: mitteldicht, Feinkorn über 15 %

2: Fließende Bodenarten LN3: dicht, Feinkorn über 15 %

3: Leicht lösbare Bodenarten LBO1: organogen, breiig bis weich

4: Mittelschwer lösbare Bodenarten LBO2: organogen, steif bis halbfest

5: Schwer lösbare Bodenarten LBO3: organogen, fest

6: Leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten Klasse LB: bindige Böden

7: Schwer lösbarer Fels LBM1: mineralisch, breiig bis weich

LBM2: mineralisch, steif bis halbfest

LBM3: mineralisch, fest

Für bindige Böden Zusatzklassen Plastizität:

BN1: nichtbindig Sand-Kies, Feinkorn bis 15% P1: leicht bis mittelplastisch

BN2: nichtbindig Sand-Kies, Feinkorn über 15% P2: ausgeprägt plastisch

BB1: bindig, flüssig bis breiig

BB2: bindig, weich bis steif 5)
 Rechenwerte für erdstatische Berechnungen, s. gesonderte Anlage

BB3: bindig, halbfest

BB4: bindig, fest bis sehr fest 6) 
Einbaukonfigurationen/ Materialqualitäten nach VwV Boden (2007)

BO1: Mudde, Humus und zersetzte Torfe Z0: uneingeschränkte Verwendung in bodenähnlichen Anwendungen

BO2: unzersetzte Torfe Z0*: wie Z0, mit Einschränkungen

FV1: Fels entfestigt Z1.1: Verwertung in technischen Bauwerken

FV2: Fels angewittert, Trennflächenabstand bis 30cm Z1.2: wie Z1.1, unter günstigen hydrogeologischen Verhältnissen

FV3: Fels angewittert, Trennflächenabstand über 30cm Z2: Verwertung in technischen Bauwerken bei definierten Sicherungsmaßnahmen

FV4: Fels unverwittert, Trennflächenabstand bis 10cm >Z2: i.A. Entsorgung auf Deponie

FV5: Fels unverwittert, Trennflächenabstand  10-30cm

FV6: Fels unverwittert, Trennflächenabstand über 30cm 7) 
Einbaukonfigurationen/ Materialqualitäten  nach RC Erlass (MU 2004)

Für Lockergestein Zusatzklasse BS bei Steinen und Blöcken: Z1.1: Verwertung in technischen Bauwerken

BS1: Steine (63-200mm) bis 30 Vol.% Z1.2: wie Z1.1, unter günstigen hydrogeologischen Verhältnissen

BS2: Steine (63-200mm) über 30 Vol. % Z2: Verwertung in technischen Bauwerken bei definierten Sicherungsmaßnahmen

BS3: Blöcke (200-600mm) bis 30 Vol. %

BS4: Blöcke (200-600mm) über 30 Vol. %

Für Felsklasse FV2-6 Zusatzklasse FD: 

FD1: einaxiale Festigkeit bis 20 N/mm
2

FD2: einaxiale Festigkeit 20-80 N/mm
2

FD3: einaxiale Festigkeit 80-200 N/mm
2

FD4: einaxiale Festigkeit 200-300 N/mm
2

FD5: einaxiale Festigkeit über 300 N/mm
2

3)
 Boden- und Felsklassen nach DIN 18301 (nur   

    nachrichtlich, nach VOB 2019 nicht mehr gültig):

4)
 Boden- und Felsklassen nach DIN 18319 (nur nachrichtlich, 

    nach VOB 2019 nicht mehr gültig):

2) 
Boden- und Felsklassen nach DIN 18300 (nur 

   nachrichtlich, nach VOB 2019 nicht mehr gültig):

Erläuterungen zu Anlage 4.1

20208-G Anlage 4.1-4.2, Erläuterungen



Anlage 4.2

Projekt: Neubau eines Bürgerhauses

Am Sportplatz

Schutterzell

Projekt-Nr. 20208/R-JB

Maßgebende Angaben zu Bodenkenngrößen (charakteristische Werte) 

Reibungswinkel Kohäsion 

[m] γk/γ´k [kN/m³] ϕ´k [°] c´k [kN/m²] Es [MN/m²]

Rheinkiese 80

s. Anlage 2

verschluffte Rheinkiese 21 / 11 33 0

Decklage

21 / 11 38 0

je nach Konsistenz

4 - 6

30

19 / 10 22,5 - 25,5 0 - 5

---

maßgebender 

Steifemodul bei Erst-

belastung

Feucht-/Auf-

triebswichte

Scherfestigkeit des

dränierten Bodens

Auffüllung 20 / 10 30 ---

Bodenschicht / 

Homogenbereich

Schicht-

unterkante

unter GOK

20208-G Anlage 4.1-4.2



 

 

Ges. d. bürgerl.  Rechts  

Dipl.-Geologen Gerd Glomb,  

Detlev Schuler, Peter Spatz  

 

 

Basler Str. 19 

D-79100 Freiburg i.  Br.  

www.solum-freiburg.de 

e-mail: info@solum-freiburg.de 

 

Tel.  0761/70319-0 

Fax 0761/70319-25 

 

USt-IdNr: DE 142097154 

 

Bankverbindung:  

Sparkasse Freiburg 

IBAN:DE22 6805 0101 0002 0465 43  

BIC: FRSPDE66XXX 

 

 
solum, Basler Str. 19, D-79100 Freiburg 

 

 

Ingenieurgruppe Geotechnik 
Hintner · Renk · Scherzinger · Wunsch 
Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure 
z. Hd. von Hr. Dr. Renk 
Lindenbergstr. 12  

D-79199 Kirchzarten 
 

Boden- und  

Grundwasserschutz 

Altlasten 

Baugrund 

 

 

 
 
 
 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht v. Unser Zeichen Freiburg, den 

  2021_050s 03.05.2021 
 
BV Bürgerhaus Schutterzell 
Untersuchung von Schwarzdecke 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Dr. Renk, 
 
anbei erhalten Sie die Untersuchungsergebnisse.  
 
Am 15.04.2021 wurden unserem Büro von der Ingenieurgruppe Geotechnik, Kirchzarten, 2 
Asphaltproben zur umwelttechnischen Bearbeitung übergeben. Es wurde eine Mischprobe hergestellt, 
die am Analyselabor auf teerhaltige Inhaltsstoffe untersucht wurde.  
 

Abfallrechtliche Hinweise 

Die Mischprobe weist einen PAK- Gehalt von 119mg/kg auf. Die Schwarzdecke kann somit als 
Ausbaustoff mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen klassifiziert und nach RC- Erlass (Dihlmann 2004) 
mit >Z2 eingestuft werden. Eine deponietechnische Verwertung muss in Betracht gezogen werden.  
Aufgrund der festgestellten Belastung der Schwarzdecke sollte auch die darunter liegende 
Tragschicht untersucht werden. 

 
In der Regel werden für die Entsorgung der Aushubmaterialien von Seiten des 
Entsorgungsunternehmers weitere Beprobungen (bspw. Haufwerksbeprobung) und Laboranalysen 
gefordert. Eine Abweichung von der bisherigen Einstufung kann daher nicht ausgeschlossen werden. 
Angaben zur Entnahmestellen der Schwarzdeckenproben können dem Bericht der Ingenieurgruppe 
Geotechnik entnommen werden (Neubau Bürgerhaus Schutterzell 20208/R-JB). 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. D.Schuler 
 
Anlage: Auswertetabellen und Laborbericht 

  

Anhang A



 

2 

Tabelle zu den Schadstoffgehalten 

 

Tabelle 1: Organische Schadstoffe im Straßenbaustoff  

Probe Material 
Tiefe 
[m] 

PAK 
[mg/kg] 

Benzo(a)pyren 
[mg/kg] 

Phenolindex 
[mg/l] 

MP1 teerhaltig - 119 6,8 - 

Verwertungsklassen (Vwk) für Straßenbaustoffe nach RuVaStB 01 

Vwk A – Ausbauasphalt £25 - £0,1 

Vwk B – Ausbaustoff mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen  >25 - £0,1 

Vwk C – Ausbaustoff mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen Wert ist anzugeben - >0,1 

Abgeleitete Orientierungswerte (Spiegeleinträge, MUV Baden-Württemberg, 2002) 

Abfall nicht besonders überwachungsbedürftig bis 200 bis 50 bis 50 

Abfall besonders überwachungsbedürftig >200 >50 >50 

Verwertung von Baustoffrecycling-Material (MUV Baden-Württemberg, 2004) 

Z1.1 £10 - £0,02 

Z1.2  £15 - £0,05 

Z2 £35 - <0,1 

 

Tabelle 2: Erläuterungen zur Tabelle „Organische Schadstoffe im Straßenbaustoff“ 

Abkürzung Erläuterung  

P/ MP/ PP  Einzelprobe/ Mischprobe/ Prüfprobe 

SCH/ BS/ RS Baggerschurf/ Kleinrammkernbohrung/ Rammsondierung 

- Es wird kein Zuordnungswert bzw. Orientierungswert angegeben/ Analyse nicht durchgeführt 
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